
https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


德?J日豆fn
DUPT RH003 /B 

化学成分分析报告

委托单位 大 i台特殊钢有限公司 化验号 2501020 

产品名称 无缝铜管冷拔调质 规格型号
φ174＊φ139*494 

6 

材 质 42CrMo 炉 号
24087800Z/T2241 

24850 

报告日期 2025 年 01 月 25 日 试验温度 24. 2℃

试验设备
ARL3460 直读光谱

设备编号 6188 试验标准
GB/T

4336-2016 

要求含量（%）
序号 元素 实测含量（%）

Min Max 

C 0.39 0.45 0.42 

2 Si 0.20 0.37 0.25 

3 Mn 0.50 1.10 0.73 

4 Cr 0.9 1.20 1.09 

5 · Mo 0.15 0.25 0.21 

6 Ni 0.30 0.03 

7 s 一 0.015 0.001 

8 p 0.020 0.008 

9 Cu 0.20 0.04 

判定依据 DI004-ZJS14003 D/1 

结 论 合格

备

化验员 A豆豆 审核员
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QUALITY CERTIFICATE FOR STEEL PRODUCT OF DAYE SPECIAL STEEL CO., LTD. 
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大冶特殊钢有限公司钢材产品合格证明书
Our company's QMS is IS09001: 2015&IATFl6949: 20lfi&AS9JOOυcertified by (:ermany TDV 

｜二）＼＂ ＇·�·／Batch No. 
rn,112.rnso 

客户／Customer
t�州l!;(;{t1ii1li 科技股份有限公司／

H.才己标刊UTcchnical Spec. No. 

xn;t;OR t 9. R-202』－01
合同号／Contract No. ·J:J

＇

• 号／lieut No.

211087800Z

十才羽／Shape

无缝钢管／seam!C'ss steel tuhe 

1111 工用途／Designated Fu付her

冷压力加工／cold pressure 
processing 

G2 IA\'139001 

产品名称／Description of Goods 
合金t占ll」＼J斗／nl loy structur<" steel 

钢号／Steel Gn1dc 
t12CrMo 

交 1,'i状态／Oclivcry Condition 规格／Size
冷t'oi.+诩质／cold drawn+Q&T 174*17. 5mm 

带！Special Requirement, ·I. 9,16＼比r"

I.化学成分／Chemical Composition 
（飞） C Si Mn P S Cr N t 
Min 0.39 0.20 0.60 1.00 
Max 0. 45 0. 37 1. 10 0. 020 0. 015 1. 20 0. 30 
Lad 0.42 0. 24 0. 72 0.008 0.002 1. 10 0.06 
Pr。 1 0. 42 0. 24 0. 71 0. 010 0. 001 1. 07 0. 05 
Pr。 2 0. 42 0. 24 0. 71 0. 010 0. 001 1. 08 0. 05 
II.力学性能／Mechanical Properties
1.拉仰／tensile 试验，旦度／test temp：室温／R.JA Te叩

屈服强度RpO.2(MPa) 11050 
yield strength RpO. 2 (MPa) 
断面收！ffl翠Z（飞） 154 

M。 Cu 
。. 17 
0.25 0.20 
0.20 0.04 
0.20 0.04 
0.21 0.04 

试验方向／test direction：纵向／longitudinal
11052 抗拉强度Rm(IIPa)

tensile strength Rm(MPa) 
断后伸长率A（也〉
el。ngat ion after fracture A（划

11s s (15. 0 

154 
reduction of area Z（骂）

2冲击／impact 试验温度／test te叩：23 C 试验方ID)/test direction：纵向／longitudinal 缺口深度／notch depth: 2nm 
夏比冲击吸收能量hKv2 (J) (87 82 90 IB1 84 81 
charpy l呻act absorbed energy aKv2 (J) 

3硬座／hardness 取样位置／sampling location: 铜管璧库中心处／center of tube wal I thickness 
6更庭HBW I 343 I 341 
hardness HB\'I 

III.微观检验／Microstructure

？后i 1-:
/Jfrm.irks 

续发门Jg]/Date of issue I 桐敬／R1111cl I C'(s) 
叶02.'i-0 J-06 I I 0 

币trt:/1山、ii.:ht (kg) ｜判定员 I !11d1rnd hy 
22834 I 11}] Ml/�！ i ng Chao 

质怜部长／Qua Ii t v I nsncc ti on Managpr 
徐尚里／Xu Shnngcheng 

,t;Jfj/\1,,1l'a>·nt: I.小，L ,\,', 拍照在／＇
＇ iJ吁’制Litl·F刊f �，l<i.!Hr ’1：产 、 u. .rn 、 测试以批t.}i去，jifl；＇.�恪. /Thl• product has bl'Ptl produced, snmpled for tC'st ing and insp时t ion in 

,!Cl （叶飞l 川《《· 川 th l h1· t ,·,iu i r .. ., .. nl、们I custom川 01 d,·r, ,ind t hP ,ihov守 川 f<>n•d 引 .inda rd. a11d q11a Ii f i ,•,I. 2.有异议时 ， 米的i，竹，j;IQJ卡片。 、 Iii巧 、 旬’竹 、 饺恪. Jfdtt 、 发货门l�J.以fJ.f, iffl'·l物「·，：rr�i. 11t ，叫di、put,· ocrn叫pl俨，ISP ,,rlvic,· thP h,,Hh 且o. 'h,•,tl队 ， 引俨l'I RI础’. s i Z<'， 四ight, <kl iv,·ry dalP and n•;ison ror complain, and ke<'p the• 
,r.11! r i ,I l 队 ，， i、. .!. �，f�＇ i'ft<f, 叶、f飞＼.＇，.＋.Wm l：不允n tm t扫门jmi也川东和地区. /Withnut permission, th!' product .. ithout proces川ng is not al)o,·t>d to din•川lr Pxporl to (•t It，·，《 UIO11 j I＇、，!ltd I ＜ ＇�Ion 吨．
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