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<./j吭节tn RH003 /B 

化学成分分析报告

委托咱也 大i台忖－殊WJ有限公司 化验号 2409040 

产品名称 无他WJ管ii司质 规rrt型号 φ127*18*4757 

材 j员 42Cr�lo 炉
－口‘亏

24085'1412/1'2240 
93130 

报告日期 2024年l l月26日 试验温度 24. 8℃

试验设备
八RL:3460直读光谱

设备纠；，j号 6188 试验标准
GB/T 

4336-2016 

要求含挝（%）
序号 元素 实测含量（%）

Min Max 

C 0.39 0.45 0.42 

2 Si 0.20 0.37 0.26 

.) ，、 Mn 0.60 1.10 0.72 

4 Cr 1.00 1.20 1.05 

5 Mo 0.17 0.25 0.21 

6 Ni 0.30 0.07 

7 s 0.015 0.004 

8 p 0.020 0.008 

9 Cu 一 0.20 0.06 

10 Al 0.020 0.040 0.029 

11 Sn 一 0.02 0.004 

判定依据 DI004-ZJS13001 G/1 

结 论 合格

各 注

化验员 易军军 审核员
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卡）＼· J.} /lla t ch No. 
η2109:11:IO 

QUALITY CERTIFICATE FOR STEEL 1’RODlJCr OF DAYE SPECIAL STEEL CO叶 L:fD.

大冶特殊钢有限公司钢材产品合格证明书

在J'1 /C11s t omer 
c�州lit:介｛iilll刊UJl'�ln有限公·，；J/

技术标准／Trchni en I SpC'c. No. 

XYGK0819.6-2021-Cll 
合问：；·／Contmet No. 

C:21811300 I 
炉 －＼｝／llrnt No. 

2•10日51 11Z 

材11'!/Shapr

无fi.'.HNH/s!'amless stet'! tube 

自II 工用途／Desi r,na 1 cd Further 

；＇；）－以力｝JII工Ico Id pressure 
procL'ss111g 

产品�.f1:/Dcscri pl ion of Goods 
介�结构l!Vnlloy strur1ure stt•el 

i冈可／Steel Grndc 
42C1Mo 

Special Requirement: 1. 757M;i'.h! 

I.化学成分／Chemical Composition 

交Hr状态／Del i川、ry Coml it ion i�恪／Size
i),Jl{i/qurnchrd and tempered 12i*l8m『n

（飞） C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu A I Sn 
E小值／llin 0. 39 0. 20 0. 60 I. 00 0. 17 0. 020
n大{Ii/Max 0. 45 0. 37 I. 10 0. 020 0. 015 1. 20 0. 30 0. 25 0. 20 0. 040 0. 0200 
倍炼/ladle 0. 42 0. 26 0. 73 0. 010 0. 004 1. 07 0. 07 0. 20 0. 07 0. 035 0. 0050 
成品／Product 1 0. 42 0. 26 0. 71 0. 010 0. 004 1. OS 0. 08 0. 20 0. 06 0. 030 0. 0043 
�品／Product 2 0 42 0. 25 0. 71 0. 010 0. 004 1. 05 0. 08 0. 20 0. 07 0. 030 0. 0043 
II.力学性能／Mech�ical Properti_es 
1. t主仰／tensile \i{�；.Sll'f./tesl temp：室温／R.11 Tc叩 试验方joJ/tcst direction.纵向／ I ong i tud i na I 

屈服强度RpO.2(MPa) 1980 1977 抗拉强度Rm(MPa) 11126 11121 
y i c Id strength RpO. 2 (11Pa) tens i I e s trcngth Rm (MPa) 
断面收！Iii¥ Z（飞） lb1 161 
reduct i。n 。f area Z （飞）

2.冲击／impact 试验温度／test te叩：23'C 试验为向／test dirccti。n：纵向／longitl』dinal 缺口深度加。tch depth: 2mm 
夏比冲击吸收能f.hKv2(J) I b8 71 71 
ch arpyimpact absorbed energy aKv2(J) 

3硬Ii/hardness 烦忧位宽Isa叩 I Ing location：钢管璧缸中心处／center of lube wa 11 thickness 
E程度HB胃 1339 
hardness HBW 

III.微现检验/Microstructure

t'& tJ: 
/Remarks 

断后｛申长$AM
el 。nrat i。n after fracture A（别

节2位门则］／Date of issue I W-1数／Bund I t、(s) ｜立在立／Pi !'Cl' ( �） ｜叽!tl:/ll'c i r,h t (kg) I /1] ,1' &U J uduPcl 1, 
什024-1(←29 12 I 26 I fi2fi2 I %ti.i/Ming Chno 

lf!H命击日 l夭／(.Jua Ii t v In叩l!Ct ion M咄咄er
立1j .i'(;:ltf./L ill (;uanghu i 

，何OJJ/St.11<·mt·ro l: I. 水i"' ，；：，以！l'l·�r ’ if•Ytf11 l:ifhiff."-f.Ri挂fl＇’1.／＇ 、 IL£／＇（、刘试以�t:Z'l生，JI IL｛�fr,. /lh,• prncl11川hils lw,•11 p i-od1，叫‘I, Silmpl叫们，r 1,•st in日拍nd insp,•cl ion in 
4川 orduncc· • i I h l h,• f<''lll i g川”问’Is ol uost。””r 111 d川 b 川od I lor ahu,·,· , ,. fc•ro d川；1nd.,rd，川HI qu,ol i ri t·d. 2. {j }f Wl-f，来的i,'i f.j. llJJ Jc J\ U 、 \I( ＇·｝ 、 如＇J\｝ 、 规怖 、 ！IU,\. J.,rn门JgJ, If,: I正I, Jtfp）；物｛�.竹且／. /If .inv rli 、p111r OClllfS, pl 川引· rod川ce Ill!' hntrh No., heat No., st�1•l κrn,11• ， 川川•， wt·i�ht, olrl ivny do川 u nnd n 川011 for complnin,nnd ke。p lh<' 
111o1I er i II I a, it i、 ． ．仁」－t�·门”f. 4叶

＇＇ M,A、作JJIJ l>F5c i’rl'rJ在illl lj1JJULl!I门却�JI)自I:<. /With川11 permission, 1h,· pr”duel wi Iiiυut prorc•ssing is t”’l allowt•d In din•clly �xport 
t，，。t h,•r ，.川1111 r i v吨，111d r•·r.1刑IS,

lt6. 5 116. 0 
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