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委托单位

产品名称

民

报告日HrJ

化学成分分析报告

大i台特妹俐有限公司 化验号

无缝钢管调质 规格型号

42CrMo 炉 .！＝亏::, 

2025句三02月 15日 试验温度

RI-1003 /13 

2502026 

φ209*32*7416 

24079482Z/T2250 
00640 

24. 4℃

试验设备
ARL3460直读光谱

设备编号 6188 试验标准
GB/T

仪 4336-2016 

要求含量（%）
序号 元素 实测含量（%〉

Min Max 

C 0.39 0.45 0.38 

2 Si 0.20 0.37 0.27 

.) ，、 Mn 0.60 1.10 0.73 

4 Cr 1.00 1.20 1.04 

5 Mo 0.17 0.25 0.20 

6 Ni 0.30 0.02 

7 s 0.015 0.002 

8 p 0.020 0.011 

9 Cu 0.20 0.03 

10 Al 0.020 0.040 0.031 

11 Sn 一 0.02 0.003 

安lj定依据 DI004-ZJSI3001 G/1 

结 论 合格

备 注
依据DI004-ZJS13001 G/1要求，C兀素允许偏差±0. 01 %，在允许范围内。

绿色通道

化验员 li£i.. 审核员 工冽’ I I 

扫描全能王
3亿人都在用的归描App
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QUALITY CERTIFICATE FOR STEEL PRODUCT OF DAYE SPECIAL STEEL CO., LTD. 
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大冶特殊钢有限公司钢材产品合格证明书

卡J,--',J-/Batch No. 

T22.i000竹10
在尸/C‘nstomcr

i.'Jfill!X: ｛� 1ii1�科ui111:r1i1:u �与i,J/

技术衍i准／Trchnirnl Spec. No. 

xn;MJHIY.“－202.1－υl 

什问吁／Con I met No. :):J'.J �j /lira t No. 

2107YI日2Z

材J{'!/Shapc 1Jll工用it/Desi gnat cd Further 

J令Hih!Jll"l/rnlcl prl'ss11rP 
pror t哨 sing

c;21日11700fiY A：组俐HI川＇aml PSS sl<'l' I tul川

产品名的；／Drscript ion o「c;oods
{i-�予r占lt)IM/1111 oy st run II n· 只 1 川·I

'iN-'rj /St（＇【、I c;nidr• 
l:!Crllo 

交 ix状态／D川i ,·r ry Co11d i t ion J）（！恪／Size、

问1，月／《Jllt'lldH•d 川 1d l <'II 』『川、 rf'd :!OY*;l:!nu”

亨，Special Requirement: ,. lltill',i:JS: 

I. 化学成分／Chemical Composition 
(',) C S, Mn P S Cr Ni M。
Min 0. 39 0. 20 0. 60 1. 00 0. 17
Max 0. 45 0. 37 1. 10 0. 020 0. 015 1. 20 0. 30 0. 25 
Lad 0. 41 0. 27 0. 73 0. 012 0. 003 1. 08 0. 05 0. 20
Pro 1 0. 41 0. 27 0. 73 0. 012 0. 003 1. 06 0. 05 0. 20 
Pr。 2 0. 41 0 27 0. 74 0. 013 0. 004 1 07 0. 06 0 20 
备注／Notes·Mi n最小值Max：最大值Lad：熔M,. Pr。成品 ．

II. 力学性能／Mechanical Properties 
1拉仰／tensile 试验温度／test temp.室温／R.M Temp 试验方向／test direction.纵向／I 。ngitudinal

屈服强度RpO.2 (MPa) I 1066 I 1054 抗拉强度Rm(MPa)
yield strength RpO 2 (hlPa) tensile strength Rm(MPa) 
断面吹细率Z （飞） 153 152 
reduction 。 f area Z （飞）

2冲击／，叩act 试验温度／test temp· 23C 试验方向／test direction纵向／longitudinal 缺口深度／notch depth：纭，n
夏比冲击吸收能£laKv2 (J) I 82 77 83 
charpyimpact absorbed energy aKv2 (J) 

3 ＇更应／hardness 取样位置／samp I i ng l。cation 钢管壁j享中心处／center of tube wal !thickness 
硬度HBiV I 356 
hardness HBW 

Cu Al Sn 
0. 020 

。 20 0.040 0.0200 
0.04 0.033 0.0038 
0.03 0 032 0.0033 
0.03 0.031 0.0036 

11155 11147 断后伸长率川、〉
elongat t。n after fracture A （＇飞）

J16.o J1s.o 

织在11 WJ/Date of issue 
＇＂们2.'i-01-28

ιit/I》 iecr(s) I •li:J茸；1rr i i,:ht (kg) I 问�E员／Jucll!ed l,v 
21 I 22ti-rn I l�j itll/M i ng Chilo 

f.riJ 
/llc·ma rks 

,: lljj/\1川• ＇ll'IIII, ｜水产儿J古！1(!Ii:J ° ' ii •'(1.启川.i£h，作业 ：）＜j丘衍 ’tJ·气lU川、刘试以1.H:11:,. Ji·ILMn, 111ll· �，们du, l has h，•川t 肝rodu�‘•d， 州即1.. d 『‘’r t‘啃1 In＂山1d insp叭.， t们n I ’ I 
e’‘川.，,1.川”，• '> j ih I l’’． ’，.’1111 r‘，n,·111飞t’l ,. t’吨11’Ill川们rrJ， ， 『S ,II) 
jQJ＇川p.1. n-1'1实t坦f{;j"i'I{ • /I l，’’l)" di‘p11l1· 01'1 ＇＂飞. pl川附，’d、i川· Ch， ’ t、，t I ‘·h飞ω．’h‘•a I飞ll., SI‘·，·！ gr·,,ri，·’%川‘‘． ‘‘ ‘ i 自h’’rlcl i、
阳 h川，’I.’、川 i飞. .!. 」、r�－ i'1-11J. 本，f’ 川 斗－t卡切l J:,f ；、允i'I ,·u在：1111f1JHftl!I叶家fllJt!以 . n 川h<>ul p,·r -mhsi，毗
I•• t,1 h,·1 t川川，， i，·、，’”’I J ， －�＇＂＂飞
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