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阻召陋的
DUPT 

委托单位

产品名称

材 质

报告日JUJ

化学成分分析报告

大i台特殊制有限公司 化验号

无t{t钢管调质 规格型号

tl.2CrMo 炉 亏r=l 

2024 {1三12月11日 试验温度

RH003 /B 

2412003 

φ209*32*5170 

24087474Z/T2241 
20870 

24. 7℃

试验设备
ARL3460直读光讪

设备编号 6188 试验标准
GB/[ 

4336-2016 

要求含量（%）
序号 元素 实测含量（%）

Min Max 

C 0.39 0.45 0.38 

? Si 0.20 0.37 0.28 

3 Mn 0.60 1.10 0.76 

4 Cr 1.00 1.20 1.14 

5 Mo 0.17 0.25 0.16 

6 Ni 0.30 0.05 

7 s 0.015 0.002 

8 p 0.020 0.008 

9 Cu 0.20 0.08 

10 Al 0.020 0.040 0.022 

11 Sn 0.02 0.005 

判定依据 DI004-ZJS13001 G/1 

结 论 合格

各 注
依据DI00'1-ZJS13001 G/1要求，C元素允许偏差±0. 01 % , Mo元素允许偏

差±0. 03%， 在允许范回内。

化验员 月jl fil 申核员 尘， 后

扫描全能王
3 亿人部在用的细细 App

https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


QUALITY CERTIFICATE FOR STEEL PRODUCT OF DAYE SPECIAL STEEL CO., LTD. 

大冶特殊钢有限公司钢材产品合格证明书
Our com1rnny' s QMS is IS09001: 20!5&.IATF16949: 2016&AS9100D certified by Germany TCV 

卡片’ 可·／Rntch No. 
T:!2-1120870 

客户／Customer
岱ft!�公布：Iii科技股份有限公司／

技术t,j;,ff:/TC'chnical Spec. No. 

rn;N0819. 6-2024-01 
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炉号／Heat No. 

2'10874742 
材到／Shape

无缝钢管／seamless steel tuhe 
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合同号／Contract No. 
G249R.\1010 

产品i?,f1:/Dcscript ion of Goods 
合金约ttHWnl loy structure sterl 

钢号／Steel Grade 
42CrMo 

交货状态／Delivery Condition 规格／Size
调硕／quenched nnd tempered 209*32mm 

吃� !Special Requirement: 5. I 7M,U-! 

I.化学成分／Chemical Composition
('-) C Si Un P S Cr Ni M。 Cu Al 如
�小值／Min 0. 39 0. 20 0. 60 1. 00 0. 17 0. 020 
0大值／llax 0. 45 0. 37 1. 10 0. 020 0. 015 1. 20 0. 30 0. 25 0. 20 0. 040 0. 0200 
熔炼／LadI e 0. 41 0. 27 0. 73 0. 008 0. 002 1. OB 0. 06 0. 20 0. 05 0. 028 0. 0035 
成品／Product 1 0.43 0.23 0. 74 0.008 0.002 1.05 0.08 0.21 0.06 0.030 0.00扮
成品／Product 2 0.43 0.23 0. 73 0.008 0.002 1.05 0.08 0.21 0.06 0.029 0.0037 
II.力学性能／llechanical Properties
1.位仰／tensile 试验温度／test temp：室温／R.M Temp 试验方向／test direction：纵向／I 。ncitudinal

屈服强度RpO.2 (MP a) I 1078 I 1070 抗拉强度Rm(IIPa) 11193 11184 
yield strength RpO. 2 (11Pa) tensile strength Rm(IIPa) 
断面收缩率z (',) 154 154 
reduction of area Z（弘）

2.冲击／impact 试验温度／test temp: 23 C 试验方向／test direction：纵向／longitud ina I 缺口深度In。tch depth: 2mm
夏比冲击吸收能itaKv2 (J) I 70 68 70 
charpy i叩act absorbed energy aKv2 (J) 

3.硬度／hardness 取样位置／sampling location：钢管笠β中心处／center 。f tube 旧 11th i ckness
硬度HBW 1360 

断后｛申妖E在A(%)
elongation after fracture A（划

hardness H8W 
III.微观检验／Microstructure

116. 0 115.5

%-it 

/lkmnrks 

艺u之 f I”I/Dale of issue ｜桐放／Hund IC' (s) ｜支放／Piecc(s) 1 ·,fiJ11/Wcight(kg) I 'J'.1J定员／.ludgC'cl ll\ 
202,1-1卜29 I l I 4 I 3118 I ＇�］Ml/Ming Chno

质阶i唱： －L�/Qu川itv Inspection Manngcr 
主1］光辉／Li11 <iuangh川

,:nw飞1,tl川（＇Ill: I.水产儿i占r.w�i'· if 1r, H1 1.i.£ t,1,;n ·挺：Rill行 ’！：，，.，：
、 IUH 、 刘试以及1立＇l'.1. ）丰11｛于1！�. /The product has bc•cn prυdue ed. 川mpll'd for 1,·st ing a11d i�1spect ion i11 

.,er nrd川1r，•前iI h th,• fl''I" i n·m,·n ts o「ru飞lt•ml'r urdt'rs nnd 1lw 11bovp r,•fHed q;i11d；，时，川，d riua Ii ri ed. 'L ·(i纣Ull·t.米的i,'it,j;lif] �＇ ）＼ ',}. \M'•J. :1.1·,i；－、 悦怖、 业挝、trnri
i刀、 ，1!_!11.1. nn·t1坦白：·ir且f. /If' ,iny <lisp1111• occurs, pleast'川Ivi川· the hntrh 且＂－ ， hc;i l ';o., slPνI m川c. size， 响right, dcl i、1•ry d,,t ,. ilnd I ＜＇ 川Oil for ‘omplr i11, nnd k叫p lhr 
阳 H ri ,, l 队 i 1 i ,. :l、 ,f..f�·＼＇f11f. 斗、产品水r�· ／111 I：不允i'1'1＇［位：l:J I j斗1J Jt f�！I叫 －�｛n.tt!!I.{. /"ithout pt'1missio11, tht' produ川 without pr悦附川 ng i, 1101 al In.rd to dirrrt ly export 
tn ot h俨r u刊’11 r ll
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