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委托单位

产品名称

材 质

报告日期

化学成分分析报告

大冶特殊钢有限公司 化验号

无缝钢管调质 规格型号

42CrMo 炉 τE
王卫

2024年12月06日 试验温度

RH003 /B 

2411047 

φ180*25*6611 

24087102E/T2241 
19730 

24. 5℃

试验设备
ARL3460直读光谱

设备编号 6188 试验标准
GB/T

4336-2016 

要求含量（%〉
序号 元素 实测含量（%）

Min Max 

C 0.39 0.45 0.41 

2 Si 0.20 0.37 0.29 

3 Mn 0.60 1.10 0.99 

4 Cr 1.00 1.20 1.08 

5 Mo 0.17 0.25 0.23 

6 Ni 0.30 0.06 

7 s 0.015 0.001 

8 p 0.020 0.006 

9 Cu 0.20 0.07 

10 Al 0.020 0.040 0.031 

11 Sn 一 0.02 0.004 

判定依据 DI004-ZJS13001 G/1 

结 论 合格

备 汪

化验员 药2在1事 审核员 二五月1在
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QUALITY CERTIFICATE FOR STEEL PRODUCT OF DAYE SPECIJ飞LSTEEL CO., LTD. 

大冶特殊钢有限公司钢材产品合格证明书
Our company's QMS is IS09001: 2015&IATFl6949: 2016&AS91000 cert ificd by Gcrmnny TO\' 

卡片号／Untch No. 
T22•1 I I 97:JO 

客户／Customer

I击州联合11i1liH位股份有限公司／

｛主＊标准／Technical Spec. No. 

XYC.NORl!J. 6-202,1-01 

炉号／Ileat No. 

2 I087102E 

,Ui_\'i/Shapc 

:,[ i1iH1'l' /Sl-'i』mll·Ss steel tube• 

合同号／Cont nic t No. 

C.2191'E00!:1 

l 

合金f占11.Jili/n I l白）
＇ structure> st 叭‘ l

i问号／Steel Grade 
12Cdl。

交货状态／Del h’cry Condit ion A!I!恪／Size

ir.l�／qucnchcd ond I cmpc•red I li0*25mm 

aad飞
回再

g
g
E
剧
蝙
〈
眩凹

川m
耀
制
恩
恩

／ ， 

1111工用it/Designated Further 

冷Hi.);Jm工／cold pressure 
processing 

Special Requirement: 6. 61 llHiU」

I.化学成分／Chemical Composition 
｛飞） C Si lln P S Cr NI llo Cu Al Sn 
g小值/Min 0. 39 0. 20 0. 60 1. 00 0. 17 0. 020 
n大值／ll�x 0. 45 0 37 1. 10 0. 020 0 015 1. 20 0. 30 0. 25 0. 20 0. 040 0. 0200 
�ti/Ladle 0.40 0.22 0.72 0 011 0 005 1.08 0.08 0.20 0.08 0.028 0.0049 
成品／Product 1 0.43 0. 12 0. 73 0.011 0.005 1.08 0 08 0. 20 0.08 0.027 0.0048 
成品/Product 2 0.42 0.22 0. 73 0.011 0 004 1.09 0 08 0. 20 0.08 0.028 0.0051 
II.力学性00/llechanical Properties 
1. �jljl/tens i I e 试1，温度／tost temp: S\'.;,\VR. M Te"l) 试验方向）／test direction:!JA向／longitudinal

屈服强度RpO 2 (11Pa) I 1036 I 1033 抗11i虽应Rm(MPa) 11149 11142 
yield strength Rp0.2(11Pa) , tensile strength Rm(MPa) 
!Pi面监l.li:Ill Z(\) 161 161 
reduction of area Z（飞）

2冲击／，叩act 试�温度／test t回,p: 23 C 试验方向／test direction：纵向／1。ngitud inn I 缺口深度／notch depth: 2nm 
夏比冲击吸收�1JaKv2 (J) 164 82 71 
charpy i叩act absorbed enerey aKv2 (J) 

3 �查!illhardnoss 取将位'il/sa叩l ing location：饲t1空刃中心处／center of tube ,rallthicknoss 
E置庭HBW 1359 

断后｛申�$A(\)
e l。n1at i。n after fracture A(!l) 

hardness liBff 
III.微观检验/M.icrostructure

(16.5 (16.0 

备H:
/flcm.irks 

挂在门JUJ/Dale of issue I 」lijV..,/Rund l俨（s) ｜交ti/Pirrds) I 11{f,}/I『C'is;ht (kg) I 1习l�E贝／Jucli:Pcl liv 
. 02-1-J卜2-1 11 I !1 I :n2., I 明，也／Ming Chao 

！呢？合行H＋毛／Oun 1 it v I nsr,cc t ion Mnrrngcr 
立J.l\';!'i'./Liu Guanghui 

，！；．叮／、， o 1 I tll'l'Ot: J. ,j ；‘’、 儿；在P.I!'，存户汀’Y1 白1 J:if 1,.,11 ?2:R.i!l: Ir 'J:t·，以H.浏试以J,l.f��:r. 11 H�／J, /lh,· 1?r0Juc1 h，刊ht•,•n pr？�ucNI, ,nmr,kd for t铲sl ing ,ind i1川l'<'Ction In 
;1< rc,rd,111, ，.川th 1hr ll'ljlli1,·11w11l 凭 们l cu、to口，•rυrd、·r民 ，，『1d th‘. ＇’h<、、p 『‘ ． ｛‘‘ ’. d、Lanrl，川ι＆’『＂＇ �u.il i r i rrl. ·1.. (i H i足IIJ •米的i,'ll·王19) � J\· IJ 、 Iii 1；.如·，1；、i过，首 、 lf(圳 、 11irn
WI 、 1飞：Jλf. JH'1·贞竹仪汁也j. /11 ,tn)' di、pult· occur,, p l的。”，Id川口·川w h,11 《 h '"·. 1,，.，，，飞。. , s1r,·I Rrn<I，•， 川川· ． 时I Ahl, ,l俨 I in•ry d.11,• 111111 t<'ason for cnm(lluin,und k1•1•p !Ill' 
m,, t ,•r i a I 川 t I t‘.. I. �f�，门’小 小产 ，i:. Jζr「 J,11 J: -f尤 n mm：「1j·1J JC f出111立fll）也J(. /tii 1hout p川川”川，， th,· product �·ithout J>roc，’”ini: is not nllou,I To dirrrtlr <'xport 
(O l•lht•f IC’”’111 t 1•, ,lflrl r<•g I ,,11 s. 
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